
塗料仕様書

工事内容 塗料メーカー 色調No,

・外壁塗装使用塗料

下塗り

中塗り 菊水化学工業㈱

上塗り 菊水化学工業㈱

・屋根塗装使用塗料

下塗り エスケー化研㈱

中塗り エスケー化研㈱

上塗り エスケー化研㈱

・付帯部塗装使用塗料(鉄部)

下塗り エスケー化研㈱

中塗り エスケー化研㈱

上塗り エスケー化研㈱

・軒裏塗装使用塗料

下塗り

中塗り エスケー化研㈱

上塗り エスケー化研㈱

工事着工日： 平成27年6月11日

工事完工日： 平成27年7月14日

工事担当者： 大野裕司

塗料名

お客様、近隣様にご協力いただきましたおかげで、無事に工事を完了することができました。
この工事完了報告書を保存、管理していただき次回工事の参考になればと思っております。

様邸　工事完了報告書○○

キクスイスーパーパワーシリコン

キクスイスーパーパワーシリコン

マイルドシーラーEPO

ヤネフレッシュシリコン

ヤネフレッシュシリコン

エポサビマイルド

クリーンマイルドウレタン

クリーンマイルドウレタン

完了写真貼り付け 完了写真貼り付け

エコファイン

エコファイン

着工前 完工後

〒496-0025  津島市中一色町清光坊174 
TEL 0567-31-1105 ・ FAX 0567-31-1148 

Rewall・Refresh・Repaint 



1～3

部位 ： 外壁

内容 ： シーリング作業

　作業中

部位 ： 外壁

内容 ： シーリング作業

　作業中

部位 ： 外壁

内容 ： シーリング作業

完了

1

2

3



4～6

部位 ： 外壁

内容 ： シーリング作業

完了

部位 ： 外壁

内容 ： シーリング作業

完了

部位 ： 外壁

内容 ： シーリング作業

完了

6

4

5

カラーベストの欠損が①釘の浮きがみられま

鼻隠し カラーベストの欠損が①釘の浮きがみられま東面  膜板（東面） カラーベストの欠損が①釘の浮きがみられま①シーリング材が劣化①シーリング材が劣化②シーリング材が劣化バルコニー内壁 



7～9

部位 ： 屋根

内容 ： 下塗

　作業中

部位 ： 屋根

内容 ： 下塗

　作業中

部位 ： 屋根

内容 ： 下塗

完了

1

2

3

屋根材の吸い込み止め
と上塗塗料の密着性を
高めるための作業です。 



10～12

部位 ： 屋根

内容 ： 下塗

完了

部位 ： 外壁

内容 ： 中塗

　作業中

部位 ： 外壁

内容 ： 中塗

　作業中

6

4

5

カラーベストの欠損が①釘の浮きがみられま

鼻隠し カラーベストの欠損が①釘の浮きがみられま東面  膜板（東面） カラーベストの欠損が①釘の浮きがみられま①シーリング材が劣化①シーリング材が劣化②シーリング材が劣化バルコニー内壁 

中塗とは上塗の1回目の
塗装のことです。 
 



13～15

部位 ： 屋根

内容 ： 中塗

完了

部位 ： 屋根

内容 ： 中塗

完了

部位 ： 屋根

内容 ： 上塗

　作業中

1

2

3

上塗2回目で更に塗膜を
付けます。 
 



16～18

部位 ： 屋根

内容 ： 上塗

完了

部位 ： 屋根

内容 ： 上塗

完了

部位 ： 屋根

瓦棒板金屋根

内容 ： 錆止め

　作業中

6

4

5

カラーベストの欠損が①釘の浮きがみられま

鼻隠し カラーベストの欠損が①釘の浮きがみられま東面  膜板（東面） カラーベストの欠損が①釘の浮きがみられま①シーリング材が劣化①シーリング材が劣化②シーリング材が劣化バルコニー内壁 



19～21

部位 ： 屋根

瓦棒板金屋根

内容 ： 錆止め

　作業中

部位 ： 屋根

瓦棒板金屋根

内容 ： 錆止め

　作業中

部位 ： 屋根

瓦棒板金屋根

内容 ： 錆止め

　作業中

1

2

3



22～24

部位 ：
金属部（棟包
み）

内容 ： 錆止め

完了

部位 ： 外壁

内容 ：

　作業中

部位 ： 外壁

内容 ： 錆止め

完了

6

4

5

カラーベストの欠損が①釘の浮きがみられま

鼻隠し カラーベストの欠損が①釘の浮きがみられま東面  膜板（東面） カラーベストの欠損が①釘の浮きがみられま①シーリング材が劣化①シーリング材が劣化②シーリング材が劣化バルコニー内壁 

屋根材を抑えるための棟
包に錆止めをとふした後
継ぎ目の部分をシーリン
グで処理をしてあります。 

破風・鼻隠し 

破風・鼻隠しと同時に 
樋掴み金具に錆止めを塗
布 
 

破風・鼻隠し 



25～27

部位 ： 外壁

内容 ： 中塗

　作業中

部位 ： 外壁

内容 ： 中塗

　作業中

部位 ： 外壁

内容 ： 上塗

　作業中

1

2

3

破風・鼻隠し 



28～30

部位 ： 外壁

内容 ： 上塗

完了

部位 ： 軒裏材

内容 ： 上塗

　作業中

部位 ： 軒裏材

内容 ： 上塗

完了

6

4

5

カラーベストの欠損が①釘の浮きがみられま

鼻隠し カラーベストの欠損が①釘の浮きがみられま東面  膜板（東面） カラーベストの欠損が①釘の浮きがみられま①シーリング材が劣化①シーリング材が劣化②シーリング材が劣化バルコニー内壁 

破風・鼻隠し 



31～33

部位 ： 外壁

内容 ： 中塗

　作業中

部位 ： 外壁

内容 ： 上塗

　作業中

部位 ： 外壁

内容 ： 上塗

完了

1

2

3



34～36

部位 ： 雨戸

内容 ： 下地処理

　作業中

部位 ： 雨戸

内容 ： 錆止め

部位 ： 雨戸

内容 ： 中塗

　作業中

6

4

5

カラーベストの欠損が①釘の浮きがみられま

鼻隠し カラーベストの欠損が①釘の浮きがみられま東面  膜板（東面） カラーベストの欠損が①釘の浮きがみられま①シーリング材が劣化①シーリング材が劣化②シーリング材が劣化バルコニー内壁 



37～39

部位 ： 雨戸

内容 ： 上塗

　作業中

部位 ： 屋根

ガレージ

内容 ： 錆止め

完了

部位 ： 屋根

ガレージ

内容 ： 上塗

完了

1

2

3



40～42

部位 ： 外壁

ガレージ

内容 ： 錆止め

完了

部位 ： 外壁

ガレージ

内容 ： 上塗

完了

部位 ： 屋根

ガレージ

内容 ： 上塗

完了

6

4

5

カラーベストの欠損が①釘の浮きがみられま

鼻隠し カラーベストの欠損が①釘の浮きがみられま東面  膜板（東面） カラーベストの欠損が①釘の浮きがみられま①シーリング材が劣化①シーリング材が劣化②シーリング材が劣化バルコニー内壁 


